                                                                               Т  Е  С  Т                                                                                  
Предмет: ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА
Ученик __________________________________________   I3 /____          Датум:
1.Повећавањем садржаја угљеника повећава се: (заокружити тачне одговоре или  потамни-Bold)                                                                                                                                               3
а) жилавост
б) тврдоћа
в) заварљивост
г) чврстоћа
д) пластичност
ђ) способност термичке обраде
2. Допуните реченицу: 
Сумпор је ________________примеса у челику, негативно утиче на ______________           3   
и _______________и чини га _________________на високим температурама.
3. Главни легирајући елеменат за ватроотпорне челике је_______________                         2
4. Ливено гвожђе има садржај угљеника: (заокружити тачне одговоре или потамни-Bold)
а) 1.5 do 2 %
б) 2 do 4 %                                                                                                                                                      2
в) 6 do 8 %
5.Код сивог лива угљеник је издвојен у облику: (заокружити тачне одговоре или потамни-Bold)
 а) куглица(нодула)                                                                                                                                     2
б) цементита
в) графита
6.Нодуларни лив има ма жилавост и чврстоћу од сивог лива: (заокружити тачне одговоре или потамни-Bold)                                                                                                                    2
              ДА                     НЕ
7.Темпер лив може бити:         а)_____________________     и    б)____________________   2
8.Челик је _____________ жељеза и ______________  до (            % C),уз присуство    нечистоћа и легирајућих елемената.                                                                                                  3
9.Умирени челици добивају се тако да се у процесу дезоксидацуије додају мање количине ______и_______ и других елемената који вежу кисеоник и стварају оксиде.       2
10.Поступци добивањљ челика су: (заокружити тачне одговоре или потамни-Bold)
    а) LD-поступак        B) Електро-поступак    ц) Вакум-поступак   ц)  Карнов-поступак            2
11.Код поступка производње челика,дезоксидација је: (заокружити тачне одговоре или потамни-Bold)
  а)издвајање штетних примјеса из челика,     б)повећање садржаја жељеза,                         2
  ц)обогаћивање челика легирајућим елементима
12.Челицима да би били отпорни на ниске температуре додаје се _______________       2
13.Главни легирајући елемент код челика за опруге је ________________                           2
14.Наведи неке нехрђајуће челике:                                                                 а)_______________________________         б)___________________________________      ц)_______________________________         д)___________________________________      4           15 Код добијања темпер лива, брзина хлађења је већа код: (заокружити тачне одговоре или потамни-Bold)
а) црног темпер лива                                                                                                                               2
б) белог темпер лива
16.Према намјени челике дјелимо на:
а)_________________     и    б)____________________  ц)_________________________      3
17.Код означавања челика групе 1наведи значење ознаке:                                                                                                         Основна ознака _______________________,  Додатна ознака_________________________,                         Допунска ознака________________________________________________                             3
18Челици групе2 означавају се према хемијском саставу: (заокружити тачне одговоре или потамни-Bold)
[bookmark: _GoBack]                                          ДА                  НЕ                                                                                                 3
19.Повежи линијом припадајуће челике:                                                                                    Група1(примјена и механичка својства)                             Група2(према хемијском саставу)

   S235   ,               C45E   ,                12CrNi10        ,           B500     ,          H400    ,       X4CrMo25     6
20.Обојене метале можемо подјелити на:                                          а)_______________________________         б)___________________________________        ц)_______________________________         д)___________________________________      4

21.Основне карактеристике обојених метала у односу на челик су: (заокружи тачан одговор или Bold)                                                                                                                                      2
а) имају боље механичке карактеристике               б) бољу отпорност на корозију                                 ц) магнетични су                                    д) бољи проводноици топлоте и електричне енергије  

22. Месинг је легура : (заокружи тачан одговор или Bold)
а) калаја и цинка                     б) олова и бакра                          в) бакра и цинка                           2

23. Бронза је легура : (заокружи тачан одговор или Bold)
а) бакра и калаја                    б) цинка и калаја                            в) бакра и олова                          2

25. За каљење су намењени следећи челици (углавном): (заокружи тачан одговор или Bold)
а) алатни                                                                                                                                                      2
б) конструкциони
26. Са порастом садржаја угљеника у челику преко 0,5%повећава се способност заваривања: (заокружи тачан одговор или Bold)
                                ДА                  НЕ                                                                                                          2  
29. Присуство фосфора у челику је: (заокружи тачан одговор или Bold)
                 а) корисно                             б) штетно                                                                                  2

30. Релативно висок садржај сумпора је дозвољен код: (заокружи тачан одговор или Bold)
а) нисколегираних челика          б) челика за аутомате               в) нерђајућих челика            2

31. Нерђајући челици садрже најмање10.5 %: (заокружи тачан одговор или Bold)
а) ванадијума             б) цирконијума                 в) хрома                                                               2        

32. Код ливених челика испред ознака се ставља словна ознака   _____.                          2
33. P.CuAl10Fe је бронза (алуминијумска) која садржи_____________________,   остало је
_____________ и________________-                                                                                                2  
34. P.CuSn12 је бронза (калајна) која садржи_________________, остало је__________. 2
35Наведи поступке добивања бакра:                                                                                     а)__________________________________         б)________________________________   3 ц)___________________________________________________                                     
35.Пвежи линијом обојене металае:
Тешки обојени метали               ријетки метали                 племенити метали                      3

  бакар  ,          сребро ,              платина ,        олово,               волфрам ,        уран ,     
36. Наведи основне руде алуминијума:
а)_______________________________         б)___________________________________        ц)_______________________________         д)___________________________________  4
37.Легуре Аl за гњечење које се термички не обрађују имају лошу заварљивост и лошу отпорност на корозију: (заокружи тачан одговор или Bold)
                                                ДА                        НЕ                                                                                   2
38.Сваком елементу додај његову специфичну тежину и температуру топљења:               
4,5 g/cm³,      8,94 g/cm³  ,      1,74 g/cm³ ,        7,13 g/cm³  ,        2,70 g/cm³,       7,85 g/cm³     12
1665°C    ,       660°C   ,               650  °C   ,              1083°C   ,             1456°C    ,          420°C
Al (                  ,                        )            Cu  (                  ,                        )      Fe (                  ,                        )
Ti (                  ,                        )            Mg (                  ,                        )      Zn (                  ,                        )


Број бодова________________              Оцјена_________________________________
